
1

S P E C Y F I K A C J E  T E C H N I C Z N E
wykonania i odbioru robót budowlanych

do

PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
docieplenia ścian zewnętrznych części budynku z lat 70-tych XX w.

Polskiej Akademii Nauki Biblioteki Gdańskiej  
w Gdańsku przy ul. Wałowej 15 na działce nr 91 (obręb 81) 

Etap III.

INWESTOR:
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska 

ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk
tel./fax. 58 301-55-23

Gdańsk
sierpień 2015


Egzemplarz nr ....

_____________________________________________________________________________________________
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

do Projektu budowlano-wykonawczego docieplenia ścian części zewnętrznych budynku z lat 70-tych XX w. PAN Biblioteki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Wałowej 15 
na działce nr 91 (obręb 81)  – Etap III. –14.08.2015 r.



2

OBIEKT 
Budynek Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej
ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk, działka nr 91 (obręb 81) 

INWESTOR
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk

S P E C Y F I K A C J E  T E C H N I C Z N E
wykonania i odbioru robót budowlanych

do 

PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
docieplenia ścian zewnętrznych części budynku z lat 70-tych XX w.

Polskiej Akademii Nauki Biblioteki Gdańskiej  

w Gdańsku przy ul. Wałowej 15 na działce nr 91 (obręb 81)

Etap III.

 

AUTOR OPRACOWANIA:
mgr inż. arch.  Jaromir Czernichowski – nr upr. 4440/Gd/90 – specj.arch.; POIA nr PO-0102
                                                                           

C z e r n i c h o w s k i  -  F i r m a  P r o j e k t o w a
ul. Stolarska 4c/4, 80-883 Gdańsk, tel. kom. 501 837-597, tel./fax. 58 301-64-23

NR  OPRACOWANIA:
01/08/15

DATA: 
14 sierpnia 2015 r.

NR  EGZEMPLARZA:       

_____________________________________________________________________________________________
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

do Projektu budowlano-wykonawczego docieplenia ścian części zewnętrznych budynku z lat 70-tych XX w. PAN Biblioteki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Wałowej 15 
na działce nr 91 (obręb 81)  – Etap III. –14.08.2015 r.



3

S P E C Y F I K A C J E  T E C H N I C Z N E
wykonania i odbioru robót budowlanych

1.   Temat inwestycji:
Docieplenie ścian zewnętrznych części budynku Biblioteki z lat 70-tych XX wieku – Etap III.

2.   Obiekt:
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska przy ul. Wałowej 15 w Gdańsku (działka nr 91 obręb 
81) – część dobudowana w latach 70-tych XX wieku

3.   Inwestor:
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, 
ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk, tel. 58 301-55-23

4.   Autor opracowania:
Jaromir Czernichowski

5. Branża i faza opracowania:
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

6.   Nakład opracowania :
3 egzemplarze : 2 egzemplarze dla Inwestora oraz 1 egzemplarz autorski  

7.   Numer opracowania : 01/08/15
8.   Data opracowania : 14 sierpnia 2015 roku
9. Zawartość opracowania – Specyfikacji technicznej (ST) :

I.     Wstęp 

II.    Ogólna specyfikacja techniczna (OST)
1.   Część ogólna
2.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
3.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych
4.   Wymagania dotyczące środków transportu
5.   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
6.   Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
7.   Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
8.   Odbiory robót budowlanych
9.   Rozliczenie robót
10. Dokumenty odniesienia

III.  Szczegółowe  specyfikacje  techniczna  (SST)  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  budo-wlanych  i 
remontowych, zgodnie z przyjętą systematyką podziału :

1/ Roboty rozbiórkowe – CPV 45111300-1 (roboty rozbiórkowe), CPV 45111220-6 (roboty w zakresie 
usuwania gruzu), CPV 90510000-5 (usuwanie i obróbka odpadów);

2/  Docieplenie elewacji z wyprawą tynkarską – CPV  CPV 45443000-4 (roboty elewacyjne),  CPV 
45321000-3 (izolacja  cieplna),  CPV  45324000-4  (roboty  w  zakresie  okładziny  tynkowej), 
tynkowanie (45410000-4), CPV 45431000-7 (kładzenie płytek);

3/  Opierzenia blacharskie – CPV  45261410-1 (izolowanie dachu), CPV 45261320-3 (kładzenie ry-
nien),  CPV  45421147-6  (instalowanie  krat),  CPV  45421160-3  (instalowanie  wyrobów  metalo-
wych), CPV 45421145-2 (instalowanie rolet);

4/ Rusztowania – CPV 45262100-2;
5/ Instalacja odgromowa – CPV 45312310-3. 
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I. Wstęp

1.   Nazwa zadania inwestycyjnego nadana przez Zamawiającego :

Docieplenie ścian części budynku Biblioteki z lat 70-tych XX wieku przy ul. Wałowej 15 w Gdańsku na 
działce nr 91 w obrębie nr 81 – Etap III.

2.  Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) : 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i 
odbioru poszczególnych rodzajów robót budowlanych realizowanych w ramach przedmiotowych zadań 
inwestycyjnych. 

3.  Zakres stosowania ST :

Niniejszą  Specyfikację  techniczną stosować jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu 
(zgodnie  z  Ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia  29.01.2004  r.  –  Dz.U.  nr  19,  poz.  177  z  
późniejszymi  zmianami),  realizacji  oraz  rozliczaniu  robót  budowlanych  realizowanych  w  ramach 
przedmiotowych zadań inwestycyjnych.

4.  Zakres  robót  objętych ST – nazwy i  kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (WSZ, czyli  Common 
Procurement Vocabulary – CPV) :

1/ Roboty rozbiórkowe – CPV 45111300-1  (roboty rozbiórkowe), CPV  45111220-6 (roboty w zakresie 
usuwania gruzu),  CPV  90510000-5 (usuwanie  i  obróbka odpadów):  skucie  płytek klinkierowych, 
demontaż opierzeń, rynien i rur spustowych (do ponownego wykorzystania), demontaż żaluzji, krat 
okiennych,  kamer,  kratek  wentylacyjnych,  drabiny  itp.  elementów  elewacji (do  ponownego 
wykorzystania i montażu), usunięcie gruzu z budynku, wywóz i utylizacja;

2/  Docieplenie  elewacji  z  wyprawą  tynkarską  – CPV  CPV  45443000-4 (roboty  elewacyjne),   CPV 
45321000-3 (izolacja cieplna), CPV 45324000-4 (roboty w zakresie okładziny tynkowej), tynkowanie 
(45410000-4), CPV 45431000-7 (kładzenie płytek): gruntowanie tynków zewnętrznych, docieplenie 
ścian  frezowanymi  płytami  styropianowymi,  styrodurowymi i  z  wełny  mineralnej,  osiatkowanie, 
wzmocnienie  narożników,  kładzenie  wyprawy  tynkarskiej, kładzenie płytek  ceramicznych 
klinkierowych na klej z fugowaniem, układanie folii paroizolacyjnej na stropie i wełny mineralnej gr. 
25 cm;

3/  Opierzenia blacharskie – CPV 45261410-1 (izolowanie dachu), CPV 45261320-3 (kładzenie rynien), 
CPV 45421147-6  (instalowanie  krat),  CPV 45421160-3  (instalowanie  wyrobów metalowych),  CPV 
45421145-2  (instalowanie  rolet):  wykonanie  obróbek  blacharskich  murów  ogniowych,  gzymsów, 
kołnierzy  i   parapetów  z  blachy   tytanowo  cynkowej,  montaż  rynien  i  rur  spustowych  z  blachy 
ocynkowanej o średnicy 100 mm  (materiał  z odzysku – z przedłużeniem rurhaków), montaż żaluzji, 
krat  okiennych,  kamer,  kratek  wentylacyjnych,  drabiny itp.  elementów elewacji (po przedłużeniu 
wsporników), montaż systemowych  rolet zewnętrznych w prowadnicach – zasilanych elektrycznie, 
nalepienie od zewnątrz na szyby okienne folii nieprzeziernych;

4/  Rusztowania  – CPV 45262100-2:  montaż  i  demontaż  rusztowań,  z  osiatkowaniem,  wykonaniem 
zadaszeń i zabezpieczeniem okien ;

5/ Instalacja odgromowa –  CPV 45312310-3 (ochrona odgromowa) – demontaż zwodów poziomych i 
pionowych,  przedłużenie  wsporników,  montaż  zwodów  poziomych  i  pionowych,  wykonanie 
pomiarów. 
Dodatkowe  prace,  które  wystąpią  podczas  wykonywania  robót  remontowych,  związanych  z 
dociepleniem elewacji, to roboty związane z demontażem i ponownym montażem kanalizacyjnych 
rur deszczowych i zwodów instalacji odgromowej. Ponieważ ich zakres obejmuje głównie demontaż i 
ponowny montaż z przeróbka w postaci przedłużenia elementów mocujących do ściany, określa się je 
w niniejszej specyfikacji informacyjnie. 

5. Określenia podstawowe :

Ilekroć w ST jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
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a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury,

2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

3) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego,

4) robotach budowlanych -  należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, w tym także roboty renowacyjne i  konserwatorskie 
obiektu budowlanego,

5)  remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym,

6)  urządzeniach  budowlanych  związanych  z  obiektem  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć 
urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w tym oczyszczania  lub gromadzenia  ścieków,  przejazdy,  
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,

7) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

8) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych,

9) pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie  
i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa  obiektu 
budowlanego,

10)  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę obmiarów,  a  w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu,

11)  dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy z  naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

12)  terenie  zamkniętym  -  należy  przez  to  rozumieć  teren,  a  w  szczególnych  przypadkach  obiekt  
budowlany lub jego część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych,

13) aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie,

14) właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8,

15)  wyrobie budowlanym -  należy  przez to rozumieć wyrób,  w rozumieniu przepisów o badaniach i  
certyfikacji,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym,

16)  Inspektorze  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  reprezentującą  interesy  Zamawiającego 
(również  od  strony  konserwatorskiej)  na  budowie  i  wykonującą  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  
wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót,  instalacji,  urządzeń  oraz 
gotowego obiektu. 

II. Część ogólna specyfikacji technicznej (OST)

1. Część ogólna specyfikacji technicznej (OST)

1.1.  Nazwa zadań inwestycyjnych nadanych przez Zamawiającego :

Docieplenie ścian części budynku Biblioteki z lat 70-tych XX wieku przy ul. Wałowej 15 w Gdańsku 
na  działce nr 91 w obrębie nr 81 – Etap III.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych : wg pkt I.4.

_____________________________________________________________________________________________
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

do Projektu budowlano-wykonawczego docieplenia ścian części zewnętrznych budynku z lat 70-tych XX w. PAN Biblioteki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Wałowej 15 
na działce nr 91 (obręb 81)  – Etap III. –14.08.2015 r.



6

1.3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia

Inspektor  nadzoru  poda  Wykonawcy  wszystkie  niezbędne  informacje  o  terenie  budowy,  o 
urządzeniach i  sieciach,  znajdujących się  na  terenie  budowy,  o  występujących utrudnieniach,  o 
dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

1.4. Organizacji robót budowlanych, przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o 
wykonanie robót,  wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i  urządzenia podziemne i  
nadziemne  oraz  ew.  repery  geodezyjne,  a  także  dostęp  do  wody,  energii  elektrycznej  i  sposób 
odprowadzenia  ścieków.  W  przypadku,  gdy  teren  budowy  znajduje  się  na  terenie  zakładu 
zamkniętego,  Zamawiający  określi  zasady  wejścia  pracowników  i  wjazdu  pojazdów  i  sprzętu 
Wykonawcy na ten teren.

1.5. Zabezpieczenia interesów osób trzecich oraz ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada również za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable,  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania robót. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował, 
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego.  

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  do  wszelkich  przepisów  dotyczących  ochrony 
środowiska  w  trakcie  prowadzenia  robót,  w  tym  Ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  z  dnia 
27.04.2001 r. [tekst jednolity: Dz.U. 2013 nr 1232 z późniejszymi zmianami].
W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób, własności prywatnej bądź społecznej oraz środowiska, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując  się  do  tych  wymogów,  Wykonawca  zwróci  szczególną  uwagę  na  lokalizację  baz, 
warsztatów, magazynów i składowisk oraz podejmie niezbędne środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed : zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi oraz 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.

1.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona przeciwpożarowa na budowie

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  
higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia 
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań,  określonych  powyżej,  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Dla  inwestycji  prowadzonych  na  terenie  miast  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i 
uzgodnienia z lokalnym zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania 
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placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 
ogrodzenia  i  utrzymania  porządku  na  placu  budowy,  właściwego  składowania  materiałów  i 
elementów budowlanych, utrzymania czystości dróg publicznych i uli przy placu budowy.

1.10. Zabezpieczenia chodników i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni, a 
także uzyska stosowne uzgodnienia.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  kontrolą  jakości  - 
poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm

2.1.Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  ciągłych  badań,  określonych  w  SST,  w  celu 
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego źródła  spełniają  wymagania  SST w 
czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe,  określone  Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane  i  urządzenia 
wbudowane,  montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych,  odpowiadały 
wymaganiom,  określonym  w  art.  10  Prawa  budowlanego  oraz  SST.  Wykonawca  uzgodni  z 
Inspektorem  nadzoru  sposób  i  termin  przekazania  informacji  o  przewidywanym  użyciu 
podstawowych materiałów oraz elementów do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych 
lub certyfikatach zgodności.

2.2. Pozyskanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za  uzyskanie  pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i  jest  zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji   do  zatwierdzenia  Inspektorowi 
nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty, 
związane z dostarczeniem materiałów do robót,  chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowiązującymi 
na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i  
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy,  w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub SST przewidują  możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 
zgodnie z założoną jakością

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST, 
programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora 
nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczeniu 
sprzętu do użytkowania, tan gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym 
umową. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być 
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami e na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania  dotyczące  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  po-
szczególnych  elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  niezbędne 
informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i  wykonywanych robót,  za  ich zgodność z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami SST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
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oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także  w  normach  i  wytycznych.  Polecenia  inspektora  nadzoru,  dotyczące  realizacji  robót,  będą 
wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót, w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

6. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  budowlanych  w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia

6.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez 
Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym przedstawi  on  zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać :
1/ organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót;
2/ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
3/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
4/ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacji i przygotowanie praktyczne;
5/ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót;
6/ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót;
7/  wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia  do pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);
8/  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także 

wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

9/  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;

10/ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.;

11/ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobierania próbek, legalizacja i 
sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia,  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz 
robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji  
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest  
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu  ich  inspekcji.  Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać Wykonawcy  pisemne informacje  o 
jakichkolwiek  niedociągnięciach,  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 
robót  badanych materiałów i  dopuści  je  do  użytku dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych 
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów i  robót  ponosi 
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
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Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną 
możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości,  o ile 
kwestionowane materiały  nie  zostaną przez  Wykonawcę usunięte  lub ulepszone z  własnej  woli. 
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i  oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i  terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wszystkie  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzu  według  dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor nadzoru uprawniony jest  do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producentów 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się 
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją 
projektową i  SST.  W takim przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych lub dodatkowych badań i  
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikacje i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które :
1/ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  16.04.2004  r.  o  wyrobach 
budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 883 z późniejszymi zmianami);

2/ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
a/ Polską Normą lub
b/ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją, określoną w pkt 1, i  które spełniają wymogi SST;
3/ są zgodne z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 

305/2011  z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
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Jakiekolwiek materiały, nie spełniające tych wymagań, będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1/ Dziennik budowy  

Dziennik budowy – w wypadku przedmiotowej inwestycji – nie jest wymaganym dokumentem 
urzędowym obowiązującym.
Jednak  w  celu  prawidłowości  rejestrowania  przebiegu  inwestycji,  należy  prowadzić  dziennik 
budowy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie  dziennika  budowy,  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  budowlane,  spoczywa  na 
Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :
A/ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;
B/ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
C/  uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów 

robót;
D/ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;
E/  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw w 

robotach;
F/ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
G/ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;
H/  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  

ostatecznych odbiorów robót;
I/ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
J/  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi;
K/  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 

projektowej;
L/  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 

wykonywania robót;
Ł/ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;
M/  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzo-nych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał;
N/ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał;
O/ inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  nadzoru,  wpisane  do  dziennika  budowy,  Wykonawca  podpisuje  z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.

2/ Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
elementu  robót.  Obmiar  wykonywanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.

3/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
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jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej  w programie zapewnienia  jakości.  Dokumenty te stanowią załączniki  do 
obioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

4/ Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 1/ - 3/, następujące dokumenty 
A/ pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych;
B/ protokoły przekazania terenu budowy;
C/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
D/ protokoły odbioru robót;
E/ protokoły z narad i ustaleń;
F/ operaty geodezyjne;
G/ plan bezpieczeństwa i ochrony życia.

5/ Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie, przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumentu budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiarów będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie  indziej  w SST nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia  robót.  Błędne dane 
zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych robót  będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy bądź w 
innym czasie, określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz KNR-
ach  i  KNNR-ach  i  kalkulacjach  indywidualnych.  Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarach i kosztorysie ofertowym.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe odpowiadające  odnośnym wymaganiom 
SST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły  dokładności  wg  norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiór robót 
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8.1. Rodzaje odbiorów robót :

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom :
a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b/ odbiorowi częściowemu,
c/ odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d/ odbiorowi pogwarancyjnemu (przed upływem terminu gwarancji).

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  zatrzymania  bądź  utrudniania  prowadzonych 
robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i  ilość  robót  ulegających zakryciu ocenia  Inspektor  nadzoru  na podstawie  dokumentów, 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty, dokona ich oceny jakościowej  
na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań i  pomiarów,  ocenie  wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  uzupełniających  w 
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST,  z 
uwzględnieniem tolerancji,  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu, 
komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty końcowe do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
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Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty :
1/  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót;
2/ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne);
3/ recepty i ustalenia technologiczne;
4/ dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały);
5/ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  zgodnie z  SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ);
6/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i 
stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbiór pogwarancyjny (przed upływem terminu gwarancji)

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9.  Opis sposobu rozliczenia robót podstawowych oraz dodatkowych (prac tymczasowych i towarzyszących)

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone do tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :
1/ robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
2/ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy;
3/ wartość pracy sprzętu wraz z narzutami;
4/ koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny;
5/ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

1/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i  odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu  organizacji  ruchu  i  zajęcia  pasa  drogowego  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót;

2/ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeń-
stwa ruchu;

3/ opłaty/dzierżawy terenu;
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4/ przygotowanie terenu;

9.2.2. Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

1/ oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł;

2/ utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

1/ usunięcie wybudowanych materiałów i oznakowań;
2/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi 
Zamawiający.

10.Dokumenty  odniesienia  -  dokumenty  będące  podstawą  do  wykonania  robót  budowlanych,  w  tym 
wszystkie  elementy  dokumentacji  projektowej,  normy,  aprobaty  techniczne  oraz  inne  dokumenty  i 
ustalenia techniczne

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.  2013  poz.  1409 z później-
szymi zmianami);

2/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1129  z póź-
niejszymi zmianami);

3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika budowy, 
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108, poz. 953  z późniejszymi zmianami);

4/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 460 z później-
szymi zmianami); 

5/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401).
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III.  Szczegółowe  specyfikacje  techniczna  (SST)  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  bu-
dowlanych i remontowych,  zgodnie z przyjętą systematyką podziału 

1/ Roboty rozbiórkowe – CPV 45111300-1           SST-B-01.

1.   Wstęp

1.1.   Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w budynku Biblioteki z lat 70-tych XX wieku  przy 
ul. Wałowej 15 w Gdańsku na  działce nr 91 w obrębie nr 81 .

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzi rozbiórka 
obiektu  kubaturowego  (B.01.00),  a  właściwie  rozbiórki  jego  fragmentów:  skucie  płytek 
klinkierowych,  demontaż  opierzeń,  rynien  i  rur  spustowych  (do  ponownego 
wykorzystania),  demontaż  żaluzji,  krat  okiennych,  kamer,  kratek  wentylacyjnych, 
drabiny itp. elementów elewacji (do ponownego wykorzystania i montażu), usunięcie 
gruzu z budynku oraz jego wywóz i utylizację.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z 
dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.   Materiały
Dla robót wg B.01.00 materiały nie występują.

3.   Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport
Transport  materiałów z rozbiórki  środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.
Materiały z rozbiórki (gruz) znosić poza obręb budynku i wywieźć na wysypisko. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakości robót
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Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. i 5.2.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są : 1 szt., 1mb, 1 m2 lub 1 m3.  

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.01.00 podlegają zasadom robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5. i odebranymi przez 
Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w pkt 7.

10. Dokumenty odniesienia
● Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz. 

1232 z późniejszymi zmianami);
● Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21, z późniejszymi zmianami).

2/ Docieplenie elewacji z wyprawą tynkarską – CPV CPV 45443000-4 (roboty elewacyjne), 
CPV 45321000-3 (izolacja cieplna), CPV 45324000-4 (roboty w zakresie okładziny tyn-
kowej), tynkowanie (45410000-4), CPV 45431000-7 (kładzenie płytek)      SST-B-02

1.Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  izolacji  elewacji  budynku  Biblioteki  z  lat  70-tych XX wieku  przy  ul. 
Wałowej 15 w Gdańsku na  działce nr 91 w obrębie nr 81.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji  termicznych i  przeciwwilgociowych ścian  i stropów obiektu objętego 
przetargiem.
B.02.01 Izolacje przeciwwilgociowe – folie paroizolacyjne.
B.02.02 Izolacje termiczne:

przygotowanie podłoża (ocena podłoża, konieczne naprawy, oczyszczenie, gruntowanie), 
przyklejenie płyt ze styropianu lub wełny mineralnej,
wykonanie mocowania mechanicznego,
wykonanie warstwy zbrojonej, 
wykonanie wyprawy tynkarskiej,
układanie płytek klinkierowych,
układanie wełny mineralnej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w   odpowiednich 
normach i w części OST. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura  - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje  poszczególne  operacje  robocze;  procedura  może  być  zastąpiona  normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
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ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania, 
BSO – Bezspoinowy System Ocieplenia - jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. Dokumentami dopuszczającymi BSO do 
obrotu są: 
na  rynku  europejskim  (w  tym  polskim  –  krajowym)  –  Europejska  Aprobata  Techniczna 
udzielana w oparciu o ETAG 004 
na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT. 
wyrób  budowlany  –  należy  rozumieć  rzecz  ruchomą,  bez  względu  na  stopień  jej 
przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie  budowlanym,  wprowadzaną  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i 
mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z  
2004  r.  Nr  6,  poz.  41)”.  Z  podanej  wyżej  definicji  wynika,  że  wyroby  budowlane  należy 
stosować zgodnie z wydaną aprobatą, – jeśli dotyczy ona całego systemu (którego składniki  
wyspecyfikowane są w aprobacie), to należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i  
skompletować  właściwy  zestaw.  Przypadki  zamiany  poszczególnych  składników systemu  są 
niedopuszczalne. 
podłoże  - pod pojęciem “podłoże” rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny 
materiał  (składnik  zestawu  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń),  mierzona  od  powierzchni 
kontaktu na minimalną głębokość mającą wpływ na skuteczność zamocowania. 
I tak np.: 
dla  operacji  klejenia  izolacji  cieplnej  –  podłożem  jest  warstwa  przegrody  w  stanie  przed 
zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 
stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, 
dla operacji mechanicznego mocowania izolacji  cieplnej za pomocą łączników kotwiących – 
podłożem  jest  warstwa  przegrody  w  stanie  przed  osadzeniem  łączników,  od  lica  izolacji 
cieplnej  do  głębokości  zakotwienia  (osadzenia)  łączników,  zapewniającej  ich  wymaganą 
nośność, 
dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej – podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji 
cieplnej) w stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości 
ewentualnego  zniszczenia  podczas  odrywania  stwardniałej  masy  szpachlowej  o  minimalnej 
wymaganej wytrzymałości, itd., 
szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między 
polami  podłoża.  Pozwalają  na  akomodację  odkształceń  lub  wzajemnych  ruchów 
poszczególnych części budowli. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją,  
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach  państwowych  lub  świadectwach  ITB,  dopuszczających  dany  materiał  do 
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowej:

2.2.1. Folia paroizolacyjna

2.3. Materiały do izolacji termicznych:

2.3.1.  Styropian (systemowy) i wełna mineralna (skalna): 
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A/ Rodzaje w zależności od usytuowania w budynku:

• ściany zewnętrzne – docieplenie:

◊ część nadziemna:  frezowane płyty styropianu (o współczynniku przewodzenia 
λD=0,031 W/(m·K), wg PN-EN 13163) – gr. 15 cm, montowane metodą lekko-
mokrą klejem i kołkami z tworzywa sztucznego;

◊  część  nadziemna  – wykusz  elewacji  boiskowej  i  ulicznej:   frezowane  płyty 
styropianu  (o  współczynniku  przewodzenia  λD=0,031  W/(m·K),  wg  PN-EN 
13163)  –  gr.  10 cm  oraz  płyty  styrodurowe  (o  współczynniku  przewodzenia 
λD=0,028  W/(m·K),  wg  PN-EN  13163  – w  rejonie  profili  stalowych), 
montowane metodą lekko-mokrą klejem i kołkami z tworzywa sztucznego;

◊  część  nadziemna:   frezowane  płyty  wełny  kamiennej  lub  szklanej  (o 
współczynniku przewodzenia λD=0,039 W/(m·K),  wg PN-EN 13163) – gr.  15 
cm, montowane metodą lekko-mokrą klejem i kołkami z tworzywa sztucznego;

◊ ościeża  i  gzymsy  rynnowe:  płyty  styrodurowe  (o  współczynniku przewodzenia 
λD=0,028 W/(m·K), wg PN-EN 13163) – gr.  3 cm, montowane metodą lekko-
mokrą klejem i kołkami z tworzywa sztucznego;  

• strop wewnętrzny nadbudówki – docieplenie:

◊  płyty wełny kamiennej lub szklanej (o współczynniku przewodzenia λD=0,039 
W/(m·K),  wg  PN-EN  13162)  –  o  łącznej  grubości  gr.  25  cm  (10+10+5  cm), 
układane na stropie.

2.3.2. Preparat gruntujący:
Preparat  gruntujący  – dyspersja  gruntująca  z  dodatkiem  kwarcu,  przeznaczona  do 
wyrównywania chłonności i wzmacniania przyczepności podłoży pod planowane roboty 
tynkarskie.
Spoiwo: szkło wodne potasowe i dodatki.
Ciężar właściwy: 1,60 do 1,85 kg/dm3.
Temperatura stosowania: +5 °C do +30°C.
Kolor: biały, szary lub pigmentowany 
Gęstość: 1,49g/dm3  ±10% 
Zawartość substancji nielotnych: 62,3±6,2% 
Lepkość pozorna: 54,6±10% Pa s

2.3.3. Łączniki mechaniczne:
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa (wyposażone w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, 
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych),

–  profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

2.3.4. Zaprawa zbrojąca:
Zaprawa  oparta  na  bazie  cementu  lub  bezcementowa  (np.  dyspersja  akrylowo-
kopolimerowa),  zawierająca  wypełniacze  (także  włókna)  masa,  nanoszona  na 
powierzchnię  płyt izolacyjnych,  w której  zatapiana jest  siatka zbrojąca.  W niektórych 
systemach może tworzyć samodzielną warstwę zbrojoną.

2.3.5. Siatka zbrojąca:
Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 
g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.

2.3.6. Zaprawy (masy) tynkarskie, okładziny:
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) 

suche  zaprawy  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Mimo  możliwości 
barwienia,  zgodnie  z  zaleceniami  producentów,  dla  poprawy  cech  optycznych, 
nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają  zwykle malowania farbami 
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elewacyjnymi.  Zależnie  od  uziarnienia  (1,5-6  mm)  wykonywane  są  w  różnych 
grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony),

– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimero-
we) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie 
nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak 
w przypadku tynków mineralnych, 

–  masy  krzemianowe  (silikatowe)  –  oparte  na  bazie  szkła  wodnego  potasowego  (z 
dodatkiem  żywicy  akrylowej)  gotowe  materiały  do  wykonywania  tynków 
cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają  malowania  farbami 
elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i 
fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany,

– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 
wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają 
malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku 
tynków krzemianowych.

-  okładziny  naturalne  kamienne  i  ceramiczne  mocowane  zgodnie  z  wytycznymi 
producenta,grubość od 0,5-5 cm w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych. 
Barwa trwała, faktura zewnętrzna odporna na czynniki atmosferyczne.

2.3.7. Farby:
Farby  elewacyjne  akrylowe,  krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe,  stosowane 
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.

2.3.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemo-

wego  ukształtowania  dolnej  krawędzi  powierzchni  BSO,  mocowane  do  podłoża  za 
pomocą kołków rozporowych,

– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i  
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

– listwy krawędziowe i nośne – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 
wykonywania konstrukcji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych), styków BSO 
z innymi materiałami (np. ościeżnicami),

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształto-
wania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliure-
tanowej)  do  wypełniania  szczelin  dylatacyjnych,  połączeń  BSO  z  ościeżnicami, 
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płyta-
mi izolacji termicznej,

– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 
~500  g/m2),  do  wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o 
podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem 
terenu),

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 
g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,

– podokienniki  – systemowe elementy,  wykonane z blachy lakierowanej,  powlekanej 
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie 
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z  wydanymi  im  aprobatami.  Wynika  z  tego  wymóg  konieczności  wyłącznego  stosowania 
składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały 
i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do 
obrotu  są  Europejskie  Aprobaty  Techniczne  (EAT),  udzielane  w  oparciu  o  Wytyczne  do 
Europejskich  Aprobat  Technicznych  –  ETAG  nr  004,  na  rynku  krajowym  –  Aprobaty 
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.5. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne 
stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.

2.6. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, 
przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
–  środki  gruntujące,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  –  przechowywać  w  szczelnie 
zamkniętych  opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  bezpośrednim  nasłonecznieniem  i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
–  materiały  suche  oraz  elementy  okładzinowe  elewacyjne  naturalne  i  ceramiczne  – 
przechowywać  w szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  w warunkach  suchych,  przez  okres 
zgodny z wytycznymi producenta,
– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i  wełny mineralnej  przechowywać  w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
– siatki  zbrojące,  listwy,  profile,  okładziny – przechowywać  w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3.  Sprzęt
Roboty  związane  z  wykonaniem izolacji  przeciwwodnych i  przeciwwilgociowych na  podłożach  i 
konstrukcjach betonowych i żelbetowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego sprzętu, przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  zaleceniami  podanymi  w  kartach  technologicznych  stosowanych 
materiałów.
Sprzęt,  wykorzystywany  przez  Wykonawcę,  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania, dotyczące sprzętu, podano w OST.

3.1.  Do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń  transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,

3.2.  Do przygotowania mas i  zapraw – mieszarki  mechaniczne (wolnoobrotowe),  stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,

3.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,

3.4. Do nakładania mas i  zapraw – tradycyjny sprzęt i  narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie,  szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,  pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami 
na materiały,
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3.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej, okładzin elewacyjnych oraz kształtowania ich powierzchni i 
krawędzi  – szlifierki  ręczne,  piły ręczne i  elektryczne,  frezarki  do kształtowania krawędzi  i 
powierzchni płyt (boniowanie),

3.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),

3.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego,  narzędzia do 
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  lub  utratą 
stateczności. Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach Producenta, w 
taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 
Ogólne warunki, dotyczące transportu, podano w OST.

5. Wykonanie robót

5.1.  Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, 
jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych 
w  sposób  nie  powodujący  powstawania  istotnych  dla  funkcjonalności  systemu  mostków 
termicznych,
–  przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy,
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
–  wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie), 
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy,
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba odporności  na  ścieranie  – ocena stopnia  zapylenia,  osypywania się  powierzchni  lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba  odporności  na  skrobanie  (zadrapanie)  –  wykonanie  krzyżowych  nacięć  i  zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 
pomocą rylca.
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla 
lub spryskiwacza.
Sprawdzenie  równości  i  gładkości  –  określenie  wielkości  odchyłek  ściany  (stropu)  od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju 
podłoża  (konstrukcje  murowe,  żelbetowe  monolityczne,  żelbetowe  prefabrykowane, 
tynkowane). Określone są  one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w 
pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm 
dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie).
Ilość  i  rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić  uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.
Kontroli  wymaga  także  wytrzymałość  powierzchni  podłoży.  Dotyczy  to  przede  wszystkim 
podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni  surowych,  tynkowanych i  malowanych.  W 
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać  jej badanie metodą  „pull 
off”,  przy  zastosowaniu  urządzenia  badawczego  (testera,  zrywarki).  Można  także  wykonać 
próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.
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Szczególnej  uwagi  wymagają  podłoża  (warstwowe)  ścian  wykonanych  w  technologii 
wielkopłytowej  (wielkoblokowej).  W  tym  przypadku,  poza  powierzchnią,  ocenie  podlega 
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej.

5.3.  Przygotowanie podłoża
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:
–  oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków 
antyadhezyjnych  (olejów  szalunkowych),  mleczko  cementowe,  wykwity,  luźne  cząstki 
materiału podłoża,
–  usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża  (skucie,  zeszlifowanie,  wypełnienie  zaprawą 
wyrównawczą),
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
–  w  przypadku  istniejących  podłoży  usunąć  warstwę  złuszczeń,  spękań,  odspajających  się 
tynków  i  warstw  malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie  stalowymi 
szczotkami, metoda strumieniowa /różne rodzaje  ścierniw/, ciśnieniowa)  należy dostosować 
do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,
–  wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone 
antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane jest  stosowanie 
mocowanych  do  rusztowań  osłon,  zabezpieczających  przed  oddziaływaniem  opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów,  umożliwiające  wykonywanie  prac  w  warunkach  podwyższonej  wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki 
danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.

5.4.1. Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 
środek gruntujący na całą jego powierzchnię.

5.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej
Przed  rozpoczęciem  montażu  płyt  należy  wyznaczyć  położenie  ich  dolnej  krawędzi  i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym 
w skrajnych otworach). Zamocować  także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – 
zakończeń  lub styków z innymi elementami elewacji.  Za pomocą  sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – 
punktowa) lub pacą  ząbkowaną  na całej  powierzchni  płyty.  Płyty z  wełny mineralnej 
należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do 
zanieczyszczenia  krawędzi  płyty  zaprawą.  Płyty  naklejać  w  kierunku  poziomym 
(pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 
cm).  Zapewnić  szczelność  warstwy  izolacji  termicznej  poprzez  ścisłe  ułożenie  płyt  i 
wypełnienie ewentualnych szczelin  paskami izolacji  lub – w przypadku styropianu – 
pianką  uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawy  klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji 
termicznej  zeszlifować  do  uzyskania  równej  powierzchni.  Zgodnie  z  wymaganiami 
systemowymi, nie wcześniej, niż  24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu 
i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy 
elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić 
lub wbić trzpienie.
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5.4.3. Wykonanie detali elewacji
W  następnej  kolejności  ukształtować  detale  BSO  –  ościeża,  krawędzie  narożników 
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków 
cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków 
siatki zbrojącej.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z  pasków  siatki  zbrojącej  wykonać  zbrojenie  ukośne  przy  narożnikach  otworów 
okiennych  i  drzwiowych.  Na  powierzchnię  płyt  izolacji  termicznej  naciągnąć  pacą 
warstwę  zaprawy zbrojącej  (klejącej),  nałożyć  i  wtopić  w nią  za  pomocą  pacy siatkę 
zbrojącą,  w  pierwszej  kolejności  ewentualną  siatkę  pancerną.  Powierzchnię  warstwy 
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.

5.4.6. Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy  dekoracyjne  zamocować  (nakleić)  na  powierzchni  wykonanej  warstwy 
zbrojonej.

5.4.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie ,okładziny i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać 
jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  szczegółową  (w  SST  należy  te  wymagania 
opisać).  Sposób wykonania tynku zależny jest  od typu spoiwa,  uziarnienia  zaprawy i 
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby 
– zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków  środowiskowych. Ze względu na 
powstawanie  naprężeń  termicznych na elewacjach południowych i  zachodnich należy 
unikać  stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 
30.Sposób mocowania okładzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z 
wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczących sposobu mocowania 
i wykończenia.

6. Kontrola jakości robót

6.1.   Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.

6.1.1.   Badania materiałów
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w dzienniku 
budowy,  dotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów 
towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  producenta,  potwierdzających  zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) pokrycia,  opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 
normami.

6.1.2.  Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.2. 
oraz 5.3. niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna 
jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.2.1.  Kontroli  przygotowania  podłoża  –  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości 
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(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,

6.2.2.  Kontroli  jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  –  montażu  profili  cokołowych, 
przyklejenia płyt  na powierzchni i  krawędziach,  szczelności  styków płyt,  wypełnienia 
szczelin,  czystości  krawędzi  płyt,  ukształtowania detali  elewacji  – dylatacji,  styków i 
połączeń,

6.2.3.  Kontroli  wykonania  mocowania mechanicznego – rozmieszczenia  i  rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie 
lub do 1 mm poza nią),

6.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni  warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  mocowania  profili. 
Wykonanie  systemu  nie  powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w  warstwie 
zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 
mm,

6.2.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.2.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
– malowania – pod względem jednolitości i koloru.
- okładzin – pod względem jakości mocowania z godnie z wytycznymi, równomiernego 
rozmieszczenia elementów na elewacji oraz kolorystyki.

6.3. Badania w czasie odbioru robót

6.3.1.  Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się  celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań  dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają,  że  przygotowane  podłoża  nadawały  się  do  wykonania  robót 
ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.

6.3.2. Opis badań odbiorowych
W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robót 
elewacyjnych  z  zastosowaniem  systemów  ocieplania  ścian  poprzez  porównanie  z 
wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.4.  niniejszej  ST,  które  powinny  uwzględniać 
wymagania  producenta  systemu  docieplenia,  normy  dotyczące  warunków  odbioru  a 
podane  dalej  w  pkt.  10.,  a  także  „Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót 
elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – 
wyd.  przez  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Systemów  Ociepleń,  Warszawa  2004  r.  M.in. 
zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla 
tynków  o  fakturze  specjalnej  do  powierzchni BSO,  pokrytych  tynkiem 
cienkowarstwowym,  należy  stosować  wymagania  normy  PN-70/B-10100  „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.
Według  tej  normy  odchylenia  wymiarowe  wykonanego  tynku  powinny  mieścić  się  w 
następujących granicach:
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Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni 

tynku od
płaszczyzny i
odchylenie 
krawędzi

od linii prostej

Odchylenie powierzchni
i krawędzi od kierunku

Odchylenie
przecinających 

się
płaszczyzn od 

kąta
przewidzianego
 w dokumentacji

pionowego poziomego 

III nie  większe  niż 
3 mm i w liczbie 
nie większej
niż 3 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2 m

nie większe niż 
2 mm na 1 m i
ogółem nie
więcej niż 4 mm
w pomieszcze-
niach do 3,5 m
wysokości oraz
nie więcej niż 6
mm w pomie-
szczeniach 
powyżej 3,5 m
wysokości

nie większe niż 
3 mm na 1 m i
ogółem nie
więcej niż 6 mm
na całej
powierzchni
między
przegrodami
pionowymi
(ściany, belki
itp.)

nie większe niż
3 mm na 1 m

Obowiązują także wymagania:
–  odchylenia  promieni  krzywizny  powierzchni  faset,  wnęk  itp.  od  projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm,
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 
powinny  być  większe  niż  10  mm na  całej  wysokości  kondygnacji  i  30  mm  na  całej 
wysokości budynku.
Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  BSO 
powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie 
na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym.

7. Obmiar robót

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.1.1.  Powierzchnię  ocieplenia  ścian budynku i okładzin oblicza się  w metrach kwadratowych, 
jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od 
wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.

7.1.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 
m2,  doliczając  w  tym  przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchnię  ościeży, 
obliczoną  w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w  świetle 
ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej  i  ewentualne  jej  gruntowanie.  Ich  odbiór  powinien  zostać  wykonany  przed 
rozpoczęciem  następnego  etapu.  Należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2. 
niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań  (zgodności z dokumentacją 
projektową  i  szczegółową  specyfikacją  techniczną)  można  zezwolić  na  rozpoczęcie 
wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) 
należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
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ich  wykonaniu  badania  należy  powtórzyć.  Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym 
odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole 
podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy  (kierownik 
budowy).

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się  dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest  dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest  podstawą  do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.  Odbiór  ostateczny 
przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać  umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty:
−  dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania 
robót,
−  szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
−  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 
oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod 
względem  merytorycznym.  Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty 
ociepleniowe  nie  powinny  zostać  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  wybrać  jedno  z 
następujących rozwiązań:
− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
−  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  trwałości  i 
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić  zgodę  na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  ociepleniowych,  wykonać  je  ponownie  i  powtórnie 
zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się  protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
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− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w 
tym okresie  oraz  ocena wykonywanych  w tym okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w 
pkt.  8.3.  „Odbiór  ostateczny  (końcowy)”.   Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest 
podstawą  do zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny do ewentualnego  dokonania  potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 
powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady  w  wykonanych  robotach 
ociepleniowych.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektową, 
obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: prace przygotowawcze, dostarczenie materiałów przewidzianych do 
wykonania robót, przygotowanie i oczyszczenie podłoża, przygotowanie materiałów do wykonania 
izolacji, wykonanie warstwy gruntującej, wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwiwlgociowej lub 
termicznej,  wykonanie  naprawy  stwierdzonych  błędów  wykonaniu  izolacji,  przeprowadzenie 
niezbędnych badań i pomiarów wymaganych przez SST lub zaleconych przez Inspektora nadzoru, 
gromadzenie  wyników  przeprowadzonych  pomiarów  i  badań,  oczyszczenie  i  uporządkowanie 
terenu robót.

10. Przepisy związane
Roboty wykonać, stosując się do poniższych przepisów związanych :
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie przyczepności między 
warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy - 
Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska 
PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie grubości 
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja 
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie długości i szerokości 
PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie wytrzymałości na 
rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych 
PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie krótkotrwałej 
nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia 
PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie zachowania przy 
ściskaniu 
PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie właściwości przy 
przenikaniu pary wodnej 
ZUAT–15/V.03/2003 “Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z  zastosowaniem styropianu 
jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej”  -  Zalecenia  Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT–15/V.01/1997 – “ Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 
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ZUAT– 15/V.07/2003 – “Łączniki do mocowania izolaAndrzej Pietraszek
termicznej  uformowanej w płyty” – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych (tom I,  część  4,  wyd. 
Arkady) 
Łączniki mechaniczne stosowane w systemach BSO / Janusz Kabała, Paweł Sulik,.- „Izolacje 2007”, 
R.12, nr 2, s. 36-37, il. 
Instrukcja ITB 418/2007 
Instrukcja ITB 447/2009 

3/ Obróbki blacharskie –  CPV 45261410-1 (izolowanie dachu) SST-B-03
CPV 45261320-3 (kładzenie rynien)
CPV 45421147-6 (instalowanie krat) 
CPV 45421160-3 (instalowanie wyrobów metalowych)
CPV 45421145-2 (instalowanie rolet)

1.  Wstęp

1.1.   Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  obróbek  blacharskich murów  ogniowych,  gzymsów,  kołnierzy  i 
parapetów  z  blachy   tytanowo  cynkowej,  montażu rynien  i  rur  spustowych  z  blachy 
ocynkowanej o średnicy 100 mm  (materiał  z odzysku – z przedłużeniem rurhaków), montażu 
żaluzji,  krat okiennych,  kamer,  kratek wentylacyjnych,  drabiny itp. elementów elewacji (po 
przedłużeniu wsporników), montażu systemowych rolet zewnętrznych w prowadnicach – 
zasilanych  elektrycznie,  nalepienia od  zewnątrz  na  szyby okienne  folii  nieprzezier-
nych w budynku Biblioteki z lat 70-tych XX wieku  przy ul. Wałowej 15 w Gdańsku na  działce 
nr 91 w obrębie nr 81.

1.2   Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie obróbek blacharskich: 
B.03.01 Obróbki blacharskie.
B.03.02 Rynny i rury spustowe.
B.03.03 Montaż żaluzji, krat okiennych, kamer, kratek wentylacyjnych, drabiny.
B.03.04 Montaż rolet zewnętrznych.
B.03.05 Nalepianie folii

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z 
dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.   Materiały

2.1.   Blacha do obróbek 
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm – stop cynku o najwyższej czystości (99,995%), miedzi 
(min. 0,08 - max 1,0%) i tytanu (min. 0,06 - max 0,2%).
Dane techniczne
Charakterystyka fizykochemiczna
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· Gęstość właściwa p 7,2 g/cm 3
· Przewodność cieplna 109 W/m K
· Temperatura topnienia 418 C
· Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 C
· Moduł sprężystości E min. 80 000 N/mm 2
· Współczynnik rozszerzalności liniowej ??0,0221 mm/m C
Charakterystyka mechaniczna
· Wytrzymałość na rozciąganie Rr min. 150 N/mm 2
· 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2
· Rozszerzalność graniczna przy rozerwaniu min 40%
· Twardość w skali HB lub HV min 40
Łączniki – do mocowania blachy stosować wkręty ocynkowane wg wskazań producenta blachy 
opierzeniowej. Podkładki dystansowe gumowe, odporne na niskie i wysokie temperatury.

2.2.  Materiały z odzysku do ponownego montażu
rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej o średnicy 100 mm  (z przedłużeniem rurhaków),
żaluzje okienne zewnętrzne sterowane elektrycznie, 
krata okienna stalowa, 
kamery, 
kratki wentylacyjne stalowe, drabina stalowa (po przedłużeniu wsporników).

2.3.  Rolety zewnętrzne
Systemowe rolety zewnętrzne w prowadnicach  ze skrzynkami  (zasilane elektrycznie  i 
sterowane  z  pomieszczeń).  Mocowane metodą  zgrzewania  na  boku  tkaniny, 
umożliwiającego prowadzenie materiału w dwuczęściowej szynie przy silnym wietrze 
(odporność na działanie wiatru: klasa 3 według DIN EN 13561).  Tkanina w kolorze 
zbliżonym do RAL 7005 (po uzgodnieniu próbki z Inwestorem i projektantem).

2.4. Folie na okna
Folie nieprzezierne  zewnętrzne  matowe  (w  kolorze  szarym  lub  grafitowym)  lub 
lustrzane. 

3.   Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy  użyciu dowolnego sprzętu. Roboty można wykonać ręcznie 
lub  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu,  np.:  nożyce  do  cięcia  blachy  ewentualnie  ręczna  piła 
cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali  lub nożyce wibracyjne do blachy,  urządzenia do gięcia 
blachy, wiertarki, pace, szpachle.

4. Transport
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone 
dowolnymi  środkami  transportu  oraz  powinny być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót
Roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –
15OC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przed rozpoczęciem montażu należy 
oczyścić podłoże. 

6. Kontrola jakości robót
Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez 
zaświadczenie  o  jakości  lub znakiem kontroli  jakości,  zamieszczonym na pakowaniu  lub innym 
równorzędnym  dokumentem.  Materiały  izolacyjne,  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów, 
potwierdzających przez producenta ich jakości, nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacja projektową oraz sprawdzenie 
właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, 
powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy  państwowej.  Nie  dopuszcza  się 
stosowania materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają przedmiotowych norm. 
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Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki 
odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót dla B.10.02.00 jest ilość m2 użytej do krycia blachy. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i  
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed  przystąpieniem  do  wykonania  opierzeń,  rolet  czy  folii.  Sprawdzenie  równości 
powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzana powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5 mm. Sprawdzenie czystości podłoża – szyb. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych blacharskich
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest 
niemożliwy i utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoża (deskowania), jakości zastoso-
wanych  materiałów,  dokładności  wykonania  poszczególnych  warstw  pokrycia,  dokładności 
wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę  do  odbioru  robót  stanowią  następujące  dokumenty:  dokumentacja  techniczna, 
dziennik  budowy  z  zapisami,  zapisy  dotyczące  wykonywania  robót  pokrywczych  i  rodzaju 
zastosowanych materiałów, protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór powinien obejmować dokładne sprawdzenie stanu wykonania obróbek blacharskich, 
prawidłowość połączeń poziomych i pionowych oraz sprawdzenie mocowania elementów do 
deskowań lub ścian oraz połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Odbiór  końcowy rolet  i  folii  powinien obejmować dokładne sprawdzenie  stanu wykonania, 
prawidłowość połączeń poziomych i pionowych oraz sprawdzenie mocowania elementów do 
ścian lub montażu do szyb.

9.   Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m lub m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, 
zmontowanie i umocnienie w podłożu, zalutowanie połączeń, oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy związane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie  budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  i  cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcje producentów

4/ Rusztowania            SST-B-04 

Uwaga: niniejsza pozycja obejmuje swoim zakresem roboty towarzyszące: wznoszenie rusztowań (CPV 
45262120-8)  i  demontaż  rusztowań (CPV 45262110-5),  ich  osiatkowanie,  zabezpieczenie  okien  oraz 
roboty polegające na budowie zadaszeń.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  rusztowań,  zadaszeń,  ogrodzenia  i  oznakowania  robót,  związanych  z 
dociepleniem ścian części budynku Biblioteki z lat 70-tych XX wieku – Etap III.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót zabezpieczających. 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z 
dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

Drewno wg robót ciesielskich.

3. Sprzęt

3.1. Rusztowania nieruchome, przyścienne, stalowe, ramowe – zgodne z normami podanymi w pkt 
10.

3.2. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

3.3. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone,  z  dostateczną  wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  lub  utratą 
stateczności. 

5. Wykonanie robót

5.1. Montaż i demontaż rusztowań
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta  lub/i  indywidualnym  projektem  technicznym,  wykonanym  przez  Wykonawcę, 
zawierającym  szkice  konstrukcyjne  i  obliczenia  statyczne.  Demontaż  rusztowań  musi 
uwzględniać  również  uwagi  wynikające  z  kontroli  stanu  technicznego  dokonanej  przed 
demontażem.
Każde  działanie  związane  z  montażem,  eksploatacją  i  demontażem  rusztowania  należy 
odpowiednio dokumentować.
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych 
powinien posiadać wymagane uprawnienia. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być 
przeprowadzony  tylko  i  wyłącznie  przez  osoby  odpowiednio  przeszkolone  w  zakresie  jego 
konstrukcji, montażu i demontażu.
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną.
Odbiór  rusztowania  dokonuje  się  wpisem  do  dziennika  budowy  i  w  protokóle  odbioru 
technicznego.
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na 
wysokości 1,00 m.
Rusztowania  z  elementów  metalowych  powinny  być  uziemione  i  posiadać  instalację 
piorunochronną.
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i 
przejść  dla  pieszych,  powinny  posiadać  daszki  ochronne  i  osłonę  z  siatek  ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.

_____________________________________________________________________________________________
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

do Projektu budowlano-wykonawczego docieplenia ścian części zewnętrznych budynku z lat 70-tych XX w. PAN Biblioteki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Wałowej 15 
na działce nr 91 (obręb 81)  – Etap III. –14.08.2015 r.



33

Dopuszcza  się  wykonywanie  robót  malarskich  przy  użyciu  drabin  rozstawnych  tylko  do 
wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed 
poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi i powinny być  wpisane do dziennika budowy.

W trakcie eksploatacji  rusztowania podlegają przeglądom: codziennym (przeprowadzanym przez 
pracowników pracujących na rusztowaniach – polegającym na sprawdzeniu, czy rusztowanie nie 
doznało  uszkodzeń,  czy  jest  prawidłowo  zakotwione,  czy  przewody  elektryczne  są  dobrze 
zaizolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania, czy stan powierzchni pomostów roboczych i 
komunikacyjnych jest właściwy, czy nie zaszły zjawiska, mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo 
rusztowania);  dekadowym  (przeprowadzanym  przez  konserwatora  rusztowań  lub  pracownika 
inżynieryjno-technicznego – polegającym na sprawdzeniu czy w całej konstrukcji rusztowania nie 
ma  zmian,  które  mogą  spowodować  katastrofę  budowlaną  lub  stworzyć  niebezpieczne  warunki 
eksploatacji  rusztowania); doraźnym (polegającym na komisyjnym sprawdzeniu rusztowania – z 
udziałem  Kierownika  budowy  i  Inspektora  nadzoru  –  po  dłuższej  niż  2  tygodnie  przerwie  w 
eksploatacji lub po każdej burzy i wichurze o sile wiatru powyżej 6O w skali Beauforta /tj. 12 m/s/, 
o czynnościach jak przy przeglądzie codziennym i dekadowym). Wyniki przeglądów dekadowych i 
doraźnych powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujące przeglądów.  

Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli 
rusztowania  i  sporządzić  protokół  przekazania  rusztowania  do  demontażu.  Po  demontażu 
rusztowania  należy  dokonać  oceny  stanu  technicznego  wszystkich  elementów  rusztowania  i 
sporządzić protokół pokontrolny.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest: dla rusztowań i desek – powierzchnia wykonana w m2; dla belek 
konstrukcyjnych – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają odbiorowi.
Odbiór rusztowań polega na sprawdzeniu :
• stanu podłoża – wg zaświadczenia Wykonawcy o przeprowadzeniu badań podłoża,
• posadowienia rusztowania – poprzez oględziny zewnętrzne,
• siatki  konstrukcyjnej  –  sprawdzeniu  podlegają  wymiary  zmontowanych  rusztowań  z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek,
• stężeń – poprzez oględziny zewnętrzne,
• zakotwień – poprzez przeprowadzenie prób wyrywania kotew, zgodnie z instrukcją montażu lub 

projektem technicznym rusztowania,
• pomostów roboczych i zabezpieczających – poprzez oględziny zewnętrzne,
• komunikacji  –  poprzez  oględziny  zewnętrzne   (nośność  wysięgników  transportowych  na-leży 

sprawdzić pod obciążeniem 2,0 kN),
• urządzeń piorunochronnych – poprzez pomiar oporności,
• usytuowania względem linii energetycznych – poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości,
• zabezpieczeń rusztowań – poprzez oględziny zewnętrzne.
Wynikiem przeglądu odbiorowego jest sporządzenie protokołu odbioru rusztowania.
Po zakończenia użytkowania rusztowania postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w pkt 6. 

9. Podstawa płatności
Płaci  się  za  roboty  wykonane  w jednostkach  podanych  w  punkcie  7.  Cena  obejmuje  wszystkie 
czynności podane w SST. 

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  obmiarami  z  uwzględnieniem  zmian 
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zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane
BN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział, główne 

parametry.
PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.

5/ Instalacja odgromowa – CPV 45312310-3 (ochrona odgromowa)            SST-E-01

1.   Wstęp

1.1.   Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji odgromowej budynku Biblioteki z lat 70-tych XX wieku  przy ul. 
Wałowej 15 w Gdańsku na  działce nr 91 w obrębie nr 81, a w szczególności demontaż i montaż 
zwodów i poziomów instalacji odgromowej z przedłużeniem mocowań ściennych, z ewentualna 
wymianą bednarki z dn 6 na dn 8 FD/Zn i opomiarowaniem instalacji.

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  standardowa  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  specyfikacji 
technicznej  szczegółowej (SST), stosowanej  jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy 
zlecaniu i  realizacji  robót wymienionych w pkt.  1.1. Projektant sporządzający dokumentację 
projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia 
lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego 
standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej specyfikacji 
mogą  mieć  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  dotyczą  zasad  wykonywania  i 

odbioru robót związanych z:
– wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień,
–  montażem  osprzętu  i  urządzeń  piorunochronnych,  wraz  z  przygotowaniem  podłoża  i 

robotami  towarzyszącymi,  dla  obiektów  kubaturowych  oraz  obiektów  budownictwa 
inżynieryjnego. 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 

roboty  murarskie,  ślusarsko-spawalnicze  a  także  tzw.  „polepszania  gruntu”  i  pogrążania 
elementów uziemień itp.),

–  ułożeniem  wszystkich  materiałów  w  sposób  i  w  miejscu  zgodnym  z  dokumentacją 
techniczną,

–  wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich  elementów 
wskazanych w dokumentacji,

–  przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami 
kwalifikującymi  montowany  element  instalacji  odgromowej,  uziemienia  lub  połączeń 
wyrównawczych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zgodne  z  odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a 
także podanymi poniżej:
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Część dostępna – przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, 
będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej 
sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, 
słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod 
nim  znaleźć  w  momencie  zakłócenia  (uszkodzenia  lub  niezamierzonej  zmiany  instalacji 
elektroenergetycznej,  parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np.  zwarcia, 
wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp. ).
Miejsce wydzielone – zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do 
którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.
Napięcie  dotykowe  Ud  (źródłowe  przy  dotyku)  –  napięcie  pojawiające  się  przy  zwarciu 
doziemnym  pomiędzy  przewodzącą  częścią,  która  może  być  (nie  jest)  dotknięta  przez 
człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.
Osłona izolacyjna – osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części 
dostępnej, na których może się  pojawić  niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym 
kabla.
Ziemia odniesienia –  miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza 
ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.
Sieć  skompensowana  –  sieć  elektroenergetyczna  posiadająca  co  najmniej  jeden  punkt 
neutralny  uziemiany  poprzez  opór  indukcyjny  (reaktancję  kompensującą  składową 
pojemnościową jednofazowego prądu zwarcia z ziemią).
Uziemienie –  zespół  środków i urządzeń  służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 
poprzez  odpowiednią instalację. Może występować jako uziemienie:
– ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub
– robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę).
Uziemienie  robocze  można  wykonać  jako  bezpośrednie  lub  otwarte  (przy  zastosowaniu 
bezpiecznika iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora 
lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV 
{prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}.
Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku 
w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. Może występować jako:
– naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),
– sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
– sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów).
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku 
możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne.
Materiały stosowane na uziomy sztuczne:
– Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana
– Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana
Zwody  –  górna  część  urządzenia  piorunochronnego  przeznaczona  do  przechwytywania 
uderzenia pioruna. Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, 
wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad 
dach). Rodzaje zwodów:
–  Zwody naturalne  – zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia  i  konstrukcje  nośne 
dachów,  a  ich  zastosowanie  dotyczy  wszystkich  rodzajów  ochrony  obiektów (podstawowej, 
obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe 
jeśli spełnione są dodatkowe warunki:
1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm  
dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku,
–  Zwody sztuczne  – wykonywane w przypadku braku możliwości  zastosowania elementów 
dachu jako zwody naturalne,  ze względu na konstrukcję  dachu lub konieczności  spełnienia 
warunków  dodatkowych.  Zwody  montowane  bezpośrednio  na  obiekcie  określa  się  jako 
nieizolowane,  natomiast  montowane  obok  lub  nad  obiektem  nazywa  się  izolowanym. 
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Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową 
z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, 
natomiast  z  zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną 
strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały 
chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny).
Przygotowanie  podłoża  –  zespół  czynności  wykonywanych  przed  układaniem  zwodów  lub 
elementów instalacji  uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji 
zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
– kucie bruzd,
– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
– osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
– montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być 
chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.
Ochrona wewnętrzna – zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę 
przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana 
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, 
zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków 
ochrony.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z 
dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji projektowej.
Dopuszcza się  zamieszczenie rozwiązań  w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,
–  przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia  do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych należy stosować  przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę  i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  uznaje  się  wyroby,  dla  których  producent  lub  jego 
upoważniony przedstawiciel:
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności,
–  wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję  Elektrotechniczną 
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
–  oznakował  wyroby  znakiem  CE  lub  znakiem  budowlanym  B  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami,
–  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
–  wydał  oświadczenie,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego  do 
jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie  innych  wyrobów,  wyżej  nie  wymienionych,  jest  możliwe  pod  warunkiem 
posiadania  przez  nie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzględnienia  ich  w 
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zatwierdzonym  projekcie  dotyczącym  montażu  urządzeń  elektroenergetycznych  w  obiekcie 
budowlanym.

2.2.Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  odgromowej  i  uziemienia  powinny  odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.  Zwody
Zaleca  się,  aby  wymiary  elementów  zastosowanych  w  ochronie  odgromowej  były 
dobierane, w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-
05003.01.
Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. 
Przy układaniu zwodów należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; 
dla  zwodów  poziomych  niskich  nie  mniej  niż  2  cm,  dla  zwodów  poziomych 
podwyższonych nie mniej niż  40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spełniać  warunek, 
aby długość boku pętli nie przekraczała:
– 20 m dla ochrony podstawowej,
– 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem i
– 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem.
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i  poziomych wysokich nie  powinny 
przekraczać:
–  zewnętrzne 45° i  wewnętrzne 60° dla  ochrony podstawowej i  obiektów zagrożonych 
pożarem, oraz
– zewnętrzne 30° i wewnętrzne 45° dla obiektów zagrożonych wybuchem mieszanin par 
i/lub pyłów z powietrzem (wyjątek stanowią  obiekty o wysokości  do 10 m posiadające 
niepalne dachy – wtedy stosujemy parametry podstawowe).
Wszelkie  wytyczne,  w  tym  obliczenia  i  sposoby  rozmieszczenia  zwodów,  dla  ochrony 
obiektów zagrożonych pożarem lub wybuchem zawierają  PN-89/E-05003.03 „Ochrona 
obostrzona” i PN-92/E-05003.04 „Ochrona specjalna”.

2.2.2.  Osprzęt urządzeń piorunochronnych
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych
– do zatapiania w betonie
– do mocowania na żerdzi żelbetowej
– do przykręcania (pionowy i poziomy)
– do przyklejania
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych
– do przyspawania do przewodu okrągłego
– do mocowania na gąsiorze
– do kotwienia (pionowy i poziomy)
Zaciski
– do przykręcania przewodów naprężanych
– dwuprzelotowe do przewodu okrągłego
Złączki
Zaciski probiercze  – łączą  przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz 
ułatwiają  dokonywanie  pomiarów  rezystancji  instalacji  lub  jej  elementów.  Należy  je 
wykonać  dla  instalacji  z  uziomem  sztucznym  jako  podstawowym  lub  uziomem 
dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocować na 
takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi.
Zaciski do uziemienia ekranów kabli

2.2.3. Uziomy
Naturalne  – najczęściej  wykorzystuje się  zbrojone fundamenty budynku lub metalowe 
rury ułożone pod ziemią. Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu 
fundamentowego  uziomu  otokowego,  wykonanego  z  ocynkowanej  taśmy  lub  pręta 
stalowego. Uziom otokowy łączy się ze zbrojeniem fundamentowym w odstępach do 20 m 
poprzez spawanie.
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Dodatkowe – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość 
do sąsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego 
musi być mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu 
i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy.
Sztuczne  – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy 
jego układaniu należy uwzględnić następujące zasady:
1/ Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,
2/ Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m,
3/ Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton,
4/ Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°,
5/ Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, 
przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń,
6/ Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 
0,5 m przy długości ponad 2,5 m,
7/ Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m 
dla gruntów o rezystywności < 500  m i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 m.

2.2.4. Wewnętrzny osprzęt ochronny
Połączenia wyrównawcze – najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której 
dołączone są  wszelkie  urządzenia i  instalacje metalowe.  Elementy łączące urządzenia  i 
instalacje  z  szyną  przedstawia  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)” 
(Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Połączenia wyrównawcze ochronnikowe  – odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne 
lub systemy mieszane.
Odstępy izolacyjne – układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od 
innych instalacji metalowych.
Ograniczniki  przepięć  –  stanowią  ochronę  urządzeń  końcowych  aparatów  i  instalacji 
elektrycznych  przed  niedopuszczalnie  wysokimi  przepięciami  i/lub  przeznaczone  do 
wyrównywania  potencjałów.  Istnieje  możliwość  ochrony  centralnej  dla  całej  instalacji 
elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów.

2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji odgromowej
Wyroby  do  robót  montażowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają  następujące 
warunki:
– są  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką  podaną  w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych  prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej
Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z 
instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm.  W  szczególności  kable  i 
przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), 
końce  przewodów  producent  zabezpiecza  przed  przedostawaniem się  wilgoci  do  wewnątrz  i 
wyprowadza  poza  opakowanie  dla  ułatwienia  kontroli  parametrów  (ciągłość  żył,  przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi:  deszcz,  mróz  oraz  zawilgoceniem.  Pomieszczenie  magazynowe  do 
przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  suche  i  zabezpieczone  przed 
zawilgoceniem.
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3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport

4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2.Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewi-
dziane  normą  lub  projektem indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu 
przechowywać  i  transportować  w  odrębnych  opakowaniach.  Elementy do transportu  należy 
zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie  opakowanie.  Materiały  mogą  być 
przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inżyniera,  oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności,

5. Technologia i wymagania montażowe

5.1. Zwody poziome
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą 

wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych 
- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej na 

dachach  o  pokryciach nie  palnych i  trudnopalnych oraz  co  najmniej  40 cm na  dachach o  
pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej 
niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o  
pokryciach z materiałów łatwo zapalnych.

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza:
-  zwody  niskie  powinny  stanowić  sieć,  której  krańcowe  przewody  muszą  przebiegać  wzdłuż 

krawędzi dachu
- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy prowadzić 

nad kalenicą dachu.
-  wszystkie  nie  przewodzące elementy budowlane,  wystające  nad powierzchnią  dachu należy 

wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu
-  zwody  natęży  prowadzić  bez  ostrych  zagięć  i  załamania  (  promień  zagięcia  nie  może  być 

mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację
- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamonto-

waniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papą, a przy 
pokryciu blachą- przez oblutowanie.

5.2. Przewody odprowadzające i uziemiające.
-  przewody  odprowadzające  i  uziemiające  mogą  być  układane  na  zewnętrznych  ścianach 

budynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane.
- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w odległości nie 

mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podłoża z materiałów 
łatwo palnych.

-  Przy  montażu  zewnętrznych  przewodów  odprowadzających  na  wspornikach  odstępowych 
odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m.

-  sposoby  mocowania  wsporników  do  ściany  powinny  być  dostosowane  do  rozwiązania 
konstrukcyjnego i materiału budynku

- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające montować 
według dokumentacji projektowej.

- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób 
i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone 
parciem wiatru

- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe 
lub zaciskane

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu
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Badania powinny obejmować następujące czynności:
-  oględziny  części  nadziemnej  -  polegają  one  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją 

projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na 
sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej

- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub mostka do 
pomiaru  rezystancji,  przyłączonego  z  jednej  strony  do  zwodów  z  drugiej  do  przewodu 
uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia.

-  pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub 
metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli 
obwód  uziomu  otokowego  nie  przekracza  50  m;  dla  uziomu  o  obwodzie  L  większym 
najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności :
P>=0,01-L + 2

W  przypadku  przekroczenia  dopuszczalnej  wartości  rezystancji  uziomu  należy  zainstalować 
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności.

6. Kontrola jakości

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.  Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  badań  pomontażowych  i  kontrolnych  instalacji 
piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.  Ponadto  należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin  częściowych  i 
końcowych polegających na kontroli:
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
– stanu wszystkich elementów instalacji  oraz stanu i  kompletności  dokumentacji  dotyczącej 

zastosowanych materiałów
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i 

uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
–  pomiarach  rezystancji  instalacji  lub  jej  elementów,  zgodnie  z  zasadami  przeprowadzania 

badań.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną 
przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200/V (dla 
zasilania z sieci), oraz  źródło prądu powinno być  izolowane od sieci elektroenergetycznej np. 
przez  transformator  dwuuzwojeniowy.  Po wykonaniu oględzin należy  sporządzić  protokoły  z 
przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać 
wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić  zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7.  Obmiar robót

7.1.  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
– dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,
– dla zwodów i uziomów: m,
– dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.,

7.3.  W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  robót  montażowych  instalacji  elektrycznej 
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opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić  inne szczegółowe zasady 
przedmiaru i obmiaru  przedmiotowych robót
W  szczególności  można  przyjąć  zasady  podane  w  katalogach  zawierających  jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.

8. Odbiór

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego  etapu  robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
– przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów,
– instalacja,  której pełne wykonanie uwarunkowane jest  wykonaniem robót przez inne 

branże lub odwrotnie,  gdy prace innych branż  wymagają  zakończenia robót instalacji 
piorunochronnej  i  uziomów  np.  zasypanie  fundamentów  wraz  z  uziomem 
fundamentowym.

8.2.2. Odbiór częściowy
Należy  przeprowadzić  badanie  pomontażowe  częściowe  robót  zanikających  oraz 
elementów  urządzeń,  które  ulegają  zakryciu  (np.  uziom  otokowy,  pogrążanie  uziomu 
prętowego), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły 
odbiór końcowy.
Podczas  odbioru  należy  sprawdzić  prawidłowość  montażu  oraz  zgodność  z 
obowiązującymi  przepisami  i  projektem:  wydzielonych  pętli  lub  elementów  instalacji 
piorunochronnej i uziomów.

8.2.3. Odbiór końcowy
Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy 
przeprowadzić  po  zakończeniu  robót  instalacji  piorunochronnej  i  uziomów  przed 
przekazaniem użytkownikowi całości instalacji elektrycznej w użytkowanie.
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ten  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót,
−  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie 

wykonywania robót,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów częściowych,
− karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych mate-

riałów.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami, 
przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.3.  niniejszej  ST, 
porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 
technicznej.
Roboty instalacji odgromowej powinny być  odebrane, jeżeli  wszystkie wyniki badań  są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę  dokumenty są  kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym.
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty  instalacji  odgromowej  nie 
powinny  być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  wybrać  jedno  z  następujących 
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rozwiązań:
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji 

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i 
przedstawić je ponownie do odbioru,

−  jeżeli  odchylenia od wymagań  nie zagrażają  bezpieczeństwu użytkownika i  trwałości 
instalacji  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

−  w przypadku, gdy nie są  możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru.

W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich 
uzupełnieniu.
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są  określone w normach PN-IEC 
61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badań  trzeba zamieścić  w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, 
urządzenia  piorunochronnego  oraz  dołączyć  metrykę,  zawierającą  dane  o  obiekcie 
budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji  odgromowych może być  dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po  dokonaniu  odbiorów  częściowych  robót.  Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy 
zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru  pogwarancyjnego.  Podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość  tych robót 
obliczona na podstawie:
–  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót 

zaakceptowa-nych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty ww. uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej,
–  ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
– likwidację stanowiska roboczego.
W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości  do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu 
robót  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezbędnych  rusztowań  mogą  być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić  podstawę  oddzielnej  płatności.  Sposób rozliczenia 
kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań  koniecznych  do  wykonywania  robót  na 
wysokości  powyżej  4  m,  należy  ustalić  w  postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej 
(szczegółowej)  SST  robót  w  zakresie  instalacji  odgromowej  opracowanej  dla  realizowanego 
przedmiotu zamówienia.

10. Dokumenty odniesienia

10.1.  Normy
PN-EN  50164-1:2002  (U)  Elementy  urządzenia  piorunochronnego  (LPS).  Część  1. 
Wymagania stawiane elementom połączeniowym.
PN-EN  50164-2:2003  (U)  Elementy  urządzenia  piorunochronnego  (LPS).  Część  2. 
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Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.
PN-IEC  60364-4-41:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC  60364-4-46:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC  60364-4-47:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie  środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC  60364-4-442:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  instalacji  niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i  uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego
napięcia.
PN-IEC  60364-4-443:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia  elektrycznego.  Układy  uziemiające  i  połączenia  wyrównawcze  instalacji 
informatycznych.
PN-IEC  60364-6-61:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC  60364-7-706:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania 
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Przestrzenie  ograniczone  powierzchniami 
przewodzącymi.
PN-IEC  60364-7-707:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania 
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Wymagania  dotyczące  uziemień  instalacji 
urządzeń przetwarzania danych.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i  bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów  barwami  albo 
cyframi.
PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC  61024-1:2001/  Ap1:2002  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Zasady 
ogólne.
PN-IEC  61024-1-1:2001/Ap1:2002  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Zasady 
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1-2:2002  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Część  1-2:  Zasady 
ogólne.  Przewodnik  B.  Projektowanie,  montaż,  konserwacja  i  sprawdzanie  urządzeń 
piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 
ogólne.
PN-IEC/TS  61312-2:2003  Ochrona  przed  piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym 
(LEMP). Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
PN-IEC/TS  61312-3:2004  Ochrona  przed  piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym. 
Część 3. Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD).
PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje 
światłowodowe. 
PN-EN  61663-2:2002  (U)  Ochrona  odgromowa.  Linie  telekomunikacyjne.  Część  2.  Linie 
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wykonywane przewodami metalowymi.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki  przepięć.  Iskiernikowe zaworowe ograniczniki  przepięć  do 
sieci prądu przemiennego.
PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z 
tlenków metali do sieci prądu przemiennego.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-E-04700:1998  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych. 
Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach 
elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania  pomontażowych  badań  odbiorczych 
(Zmiana Az1).

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, 
Warszawa 1990 r.

–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. 
Warszawa 2003 r.

–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej. Warszawa 2004 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w 
zakresie  instalacji  elektrycznych  (wewnętrznych)"  Kod  CPV  45311100-1.  Wydanie  I, 
OWEOB Promocja – 2005 r.

– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Opracowanie:
Jaromir Czernichowski
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